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Таблица 3 

Работа поддержана грантом НШ-5965.2006.3. 
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Именно такой предел текучести действитель
но наблюдается у исследуемого сплава в исходном 
состоянии. Преобразуем выражение (3) к общему 

виду, разделив числитель и знаменатель на 

(7) 

(8) 

При p= 1,2 

Зависимость отношения двухфаз

ных сплавов от параметра т показана в табл. 3, 
которая позволяет на основе установленного в 
эксперименте отношения пределов текучести на 
сжатие и растяжение определить величину т, рав-


