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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОСЫ С ПРОСЛОЙКОЙ 
ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 
 

В.Л. Дильман1, А.Н. Дияб2 
 

Изучается напряженное состояние неоднородной полосы, содержащей 
прямоугольную вставку из менее прочного материала, под действием сжи-
мающей нагрузки при плоской деформации в критический момент нагру-
жения. Отношение прочностных характеристик основного материала и ма-
териала вставки предполагается произвольным. Получены явные аналити-
ческие выражения для вычисления критической нагрузки. 
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Введение 
Теоретическое изучение сжатия пластического слоя впервые проводилось в работе [1] и за-

тем многими авторами. Так как напряжения на контактной поверхности между слоем и основным 
материалом неизвестны, возникает обратная граничная задача, в которой требуется для опреде-
ления сжимающего усилия найти нормальные напряжения на контактной поверхности. Дополни-
тельные условия формулируются в виде ограничений на классы функций, в которых ищется ре-
шение. Например, в тонких слоях допускают линейную зависимость касательных напряжений по 
толщине слоя [2, 3]. Ограничения преследуют две цели: упрощение математической модели и 
постановку обратной граничной задачи. Список таких условий приведен в работах [4, 5]. Часто 
применяются гипотеза разделения переменных для касательных напряжений [4–6] 

( ) ( )xy X x Y yτ = ,       (1) 
и гипотеза поперечных плоских сечений [2, 4, 5, 7–10], когда прямые координатной сетки 

consty =  после деформирования остаются прямыми: 

( )yv W y= . 

Здесь yv  – скорость смещения точки слоя в поперечном направлении. В работах [4, 5, 8] дефор-

мированные координатные линии аппроксимировались фрагментами синусоид. Это позволило 
дать описание напряженного состояния слоя в явной аналитической форме. В работах [4, 7, 8] 
показана эффективность применения гипотезы (1) в форме  

( )xy xY yτ =                 (2) 

для «не очень» тонких слоев. В работах [11–13] методы работ [2, 4, 5, 7–10] перенесены на неод-
нородный слой. Одно из обобщений гипотезы (1) использовалось в [14]. В работе [15] подходы 
работ [2, 4, 5, 7–10] применялись для изучения критического состояния кольцевого слоя в составе 
растягиваемой цилиндрической оболочки, не обязательно тонкостенной. Эффективность упомя-
нутых методов подтверждается возможностью их применения при решении осесимметричных 
задач [16–21]. Упомянутые гипотезы распространяются на часть слоя кроме окрестностей сво-
бодных поверхностей. Около такой поверхности приходится решать задачу Коши для системы 
уравнений в частных производных гиперболического типа с разрывными граничными условиями 
[4, 8, 22]. Основным шагом решения этой задачи является решение задачи сопряжения для на-
пряжений на контактной поверхности [4, 8, 22]. В работе [22] показано, что следствием разрыв-
ности граничных условий на контактной поверхности является разрывность напряжений в более 
прочной части соединения. В работах [4, 23, 24] установлен силовой критерий вовлечения основ-
ного материала в процесс пластического деформирования – зависимость коэффициента 

B BK σ σ+ −=  механической неоднородности соединения от угла наклона контактной поверхности. 

Здесь Bσ +  и Bσ −  – пределы прочности основного материала и материала слоя соответственно. В 
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частности, если слой ортогонален внешнему усилию, коэффициент K  имеет критическое значе-
ние 1,98crK = . Знание crK  необходимо для получения критериев прочности неоднородных (в 
частности, сварных) соединений в зависимости от их механических и геометрических парамет-
ров и разработки вычислительных схем для определения несущей способности неоднородных 
соединений. 

Методы и результаты упомянутых работ [3–24] относятся к случаю 1 1,5K< < , наиболее ха-
рактерному для сварных соединений. В сварных, а тем более в паяных и клееных, соединениях 
K  может быть больше, чем 1,5 . В работах [25–27] исследована прочность наклонных сварных 
швов тонкостенных цилиндрических оболочек и разработаны вычислительные схемы для ее оп-
ределения. В этих схемах параметр K  заменяется на другую величину inclK  вследствие реализа-

ции более сложного напряженного состояния в наклонном слое. inclK  зависит не только от K , но 
и от угла наклона слоя и условий нагружения оболочки, и может достигать любых значений в 
диапазоне ( )1;∞ . 

Целью данной работы является изучение напряженного состояния пластических слоев в не-
однородных соединениях под сжимающей нагрузкой при любых значениях параметра ,K  и раз-
работка вычислительной схемы нахождения прочности таких соединений. Эта схема базируется 
на полученных в работе аналитических зависимостях для ряда внутренних параметров задачи. В 
основе лежит исследование математической модели напряженно-деформированного состояния 
пластического слоя, содержащей гипотезу (2). 
 

Задача сопряжения на контактной границе 
Напряженное состояние пластического слоя при плоской деформации в безразмерных пере-

менных задается системой уравнений [2]: 

0xyx

x y

τσ ∂∂
+ =

∂ ∂
;            (3) 

0y xy

y x

σ τ∂ ∂
+ =

∂ ∂
;     (4) 

( )2 24 4x y xyσ σ τ− + = .          (5) 

Здесь ,x yσ σ  и xyτ  – напряжения. Функции из уравнений (3)–(5) определены на прямоугольном 

сечении 1 1B A AB  слоя длиной 2  и толщиной 2κ , ](0;1κ ∈  с осями симметрии в качестве осей 

декартовой системы координат. 1A A  и 1B B  – контактные (длины 2), AB  и 1 1A B  – свободные по-

верхности, точка 1H Oy A A= ∩ . На осях симметрии слоя касательные напряжения равны нулю:  

( ) ( ),0 0, 0x yτ τ= = .       (6) 

На свободной поверхности AB  ( )1x =  

      0; 0x xyσ τ= = .          (7) 

Напряженное состояние в окрестности свободной поверхности определяется решением задачи 
Коши для уравнений (3)–(5) при условиях (6), (7). Уравнение (5) получено нормировкой размер-
ных уравнений 

( ) ( )22 24 4x y xy Bσ σ τ σ ±− + =  

величинами Bσ −  в слое и Bσ +  в основном материале соединения. Поэтому на контактной границе 
безразмерные напряжения терпят разрыв: 

;y y xy xyK Kσ σ τ τ− + − += = .          (8) 

Задачей сопряжения для напряжений называется задача нахождения напряжений на контактной 

границе по уравнениям (8). Обозначим через ω−  угол поворота характеристики при переходе от 

точки 1B  к точке (обозначим ее F ) контактной поверхности. Аналогично, ω+  – положительный 
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угол поворота характеристики при переходе от точки свободной поверхности к F  в основном 
материале. Тогда система (8) для всех точек отрезка FA приобретает вид [4, 5, 8]: 

( )1 2 cos2 1 2 cos2 ;

sin 2 sin 2 .

K

K

ω ω ω ω

ω ω

− − + +

− +

 + + = − +

 =

               (9) 

Отсюда следует, что на отрезке FA углы ω+  и ω−  постоянны, и поэтому там же постоянны на-

пряжения ,x yσ σ± ±  и xyτ ± . В работах [4, 5, 8] получено приближенное решение системы (9): 

( )( )21 11
1

2 16

K KKω−
 + −−
 = +
 
 

;                (10) 

( )211
1

2 16

KK

K
ω+

 −−
 = +
 
 

.             (11) 

Сравнение формулы (10) этого решения с полученным там же численным решением показало, 
что при 1,5K <  с точностью до 0,005 эти решения совпадают, но при 1,5K >  формула (10) не-
пригодна. Формула (11) дает совпадение с численным решением с указанной точностью как ми-
нимум на промежутке [1; 2]. В тех же работах на основании численного решения показано, что 

при 1,9816K =  угол 4ω π− = , что является условием прекращения роста внешней нагрузки. При 

1,9816crK K> =  основной материал деформируется упруго вплоть до состояния предразрушения 

материала слоя. Для получения более точного аналитического выражения для напряжения yσ −  

воспользуемся формулой 

( )1 2 cos2y Kσ ω ω− + += − +             (12) 

и формулой (11). Подставляя правую часть (11) в (12), получим, что в точках отрезка FA, то есть 

в точках с координатами ( ) [ ]; , ;1Fx x xκ ∈ , ( ),y yxσ κ σ− ∗∗= , где 

( ) ( ) ( )2 2
1 14

2 1 1 1
8y

K K
K

K K
σ ∗∗

  − −
  = + − − + +

    

.             (13) 

Эта формула дает весьма точные значения для всех [ ]1; crK K∈ . В частности, при 

1,9816crK K= =  ( ) ( )( )2,5707 1 2 1 2 4 cos 2 4yσ π π π− = = + = + + . В общем случае, в точках от-

резка FA y yσ σ− ∗= , где 

[ ]
[ )

, 1; ;

1 2, ; .
y cr

y
cr

K K

K K

∗∗
∗  σ ∈

σ =  + π ∈ ∞
              (14) 

Здесь y
∗∗σ  задано формулой (13). Вычислим касательные напряжения xy

∗∗τ  в точках отрезка FA . 

Для всех [ ]1; crK K∈  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

32 23
3

2 3

2

1 11 1 1
sin 2 2 2 6 1 1

8 6 8

1 14
1 1 1 .

8 23

xy

K KK K
K K K

K K K K

K K
K

K K

τ ω ω ω∗∗ + + +
    − −− −       = ≈ − = + − + =               

  − −
  = − + − −

    

 (15) 

Следовательно, в точках отрезка FA ( ),xy xyxτ κ τ− ∗= , где 

[ ]
[ )

, 1; ;

1, ; .

xy cr
xy

cr

K K

K K

τ
τ

∗∗
∗

 ∈
= 

∈ ∞
       (16) 
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Здесь xyτ ∗∗  задано формулой (15). Найдем абсциссу Fx  точки F . Когда [ ]1; crK K∈ , в [4, с. 83] 

показано, что 
2

1
cos sin

Fx
κ

ω ω− −= −
+

, ( ) ( )cos sin 1 sin 2 1 sin 2 1 xyKω ω ω ω τ− − − − ∗+ = + = + = + . 

Отсюда 

[ ]

[ )

2
1 , 1; ;

1

1 2 , ; .

cr

xyF

cr

K K
x

K K

κ

τ

κ

∗

 − ∈
+= 


− ∈ ∞

                (17) 

 

Вычисление касательных напряжений 
Представим уравнение (5) приближенно в виде [3–6]: 

2 22 1 2x y xy xyσ σ τ τ− = − ≈ − .              (18) 

Используя (18), исключим из (3) и (4) нормальные напряжения. Получим [4, 5] нелинейное урав-
нение относительно неизвестной функции xyτ : 

( )2 2 2 2

2 2
0

xy xy xy

x y x y

τ τ τ∂ ∂ ∂
− + − =

∂ ∂ ∂ ∂
.               (19) 

Подставляя в (6) и (19) правую часть (2), получим, что функция ( )Y y  удовлетворяет уравнению 

и начальному условию: 

( )4 0, 0 0.Y YY Y′′ ′+ = =             (20) 

Решение этой задачи в случае сжатия имеет вид: 

( ) ( )0,5Y y a tg ay= − . 

Здесь a  – произвольный положительный параметр. Из (2) следует, что всюду в слое, за исключе-
нием зон свободных поверхностей,  

( )0,5xy a xtg ayτ = − .        (21) 

Для нахождения параметра a  следует приравнять значения xyτ , вычисленные в точке F  по фор-

мулам (16) и (21). Когда [ ]1; crK K∈ , получим уравнение: 

( ) 2F xyax tg aκ τ ∗= .     (22) 

Введем обозначение [4] для функции, обратной функции y xtg x= : 

( ) ( ) ( ), ; , 2; 2x ytg y y atgd x x y π π= ⇔ = ∈ −∞ +∞ ∈ − . 

Тогда уравнение (22) можно записать в виде: 

21 xy

F

a atgd
x

τ
κ

∗ 
 =
 
 

.     (23) 

Если [ );crK K∈ ∞ , то  

1 2

1 2
a atgd

κ κ
 =  − 

.        (24) 

Для вычисления приближенных значений функции atgd  можно воспользоваться следующей 
леммой [4]. 

Лемма 1. Функцию atgd  можно представить в виде: 

( ) ( )atgd x x xψ= − ,       (25) 

где функция ψ  аналитическая, причем 

( ) 2 3 4 51 4 16 256 1984
1 ...

3 45 945 127575 33 127575
x x x x x xψ = + + + + + +

⋅
                      (26) 
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Формулы (25), (26) для вычисления функции ( )y atgd x=  удобны для значений x , близких к 

нулю, и малопригодны для x , близких к ∞ . В этом случае можно воспользоваться следующей 
леммой. 

Лемма 2. Функцию atgd  можно представить в виде: 

( ) ( )1atgd x xϕ= , 

где функция ϕ  аналитическая, причем 

( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 3 2 42 1 1 12 1 3 ...t t t t tϕ π π π= − + − − + − − .      (27) 

Доказательство. Сделаем замену переменной 1x t=  в уравнении x y tg y= . Продифферен-
цируем по t  уравнение 1t y tg y= . После преобразований, с повторным использованием послед-
него уравнения, получим: 

( )2 21 0, (0) 2t t y y y y π′+ + + = = . 

Представим решение этой задачи ( )y tϕ=  в виде степенного ряда  

( ) 1 2 3
0 1 2 3 ...t a a t a t a tϕ = + + + + . 

После подстановки правой части этого выражения в предыдущее уравнение вместо неизвестной 
функции y  получим бесконечную последовательность рекуррентных соотношений: 

2
0 1 0 1 2 1 0 1 2 3 22; ; 2 ; 2 3 ;a a a a a a a a a a aπ= = − + = − + + = −  

2 2
0 1 0 2 3 4 32 2 3 4 ;a a a a a a a+ + + = −    3 2

1 0 1 2 0 3 4 5 46 3 4 5 ;a a a a a a a a a+ + + + = −  
и так далее. Отсюда следует: 

( )( )2
1 2 32; 2; 2 1 12 ;a a aπ π π π= − = = − − ( )( ) ( )( )2 2 4

4 52 1 3 ; 2 1 6 80 ;a aπ π π π π= − = − − +  

и так далее. Вычисления показывают, что при значениях x < 2,75 следует использовать формулу 
(26). В противном случае нужно воспользоваться леммой 2 (формула (27)). Наибольшее отклоне-
ние значений функции ( )y atgd x= , вычисленных по указанным формулам, от полученных чис-

ленно, составляет около 0,01. 
 

Вычисление нормальных напряжений и критической нагрузки 
Существует, как было установлено в работах [4, 27], два различных типа критических со-

стояний менее прочного слоя, связанных с распределением нормальных напряжений yσ  по кон-

тактной границе. В первом случае напряжения yσ −  нигде на контактной границе не достигают 

наибольшего возможного для них значения 2K . Во втором случае существует отрезок HM  кон-

тактной границы, на котором 2y Kσ − = . Нормальные напряжения и критическая нагрузка в этих 

случаях находятся по различным вычислительным схемам. 
Первый случай. Подставляя выражение (21) в уравнения равновесия (3) и (4) и используя ус-

ловие текучести (5), после интегрирования уравнений получим: 

( )
( )

2 2

2

1
ln cos

24cos
x

a x
ay C

ay
σ − = − + , 

( )
2 2 1

ln cos 2
4 2y

a x
ay Cσ − = − − + .                 (28) 

Постоянная C  находится из уравнения  

( ),y F yxσ κ σ− ∗= , 

где yσ ∗  задано формулой (14), а ( ),y Fxσ κ−  – значение yσ − , вычисленное в точке F  по формуле 

(28), причем Fx x=  находится по формуле (17), а y κ= . В результате получаем: 

( )
( ) ( ) [ ]

2 2
2

2

1
ln cos 2, 0;

4 2cos
x F y F

a x
x a x x

ay
σ κ σ− ∗ 

= − + − + ∈ 
 
 

, 
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( )( ) ( )
( ) [ ]

2
22 cos1

ln , 0;
4 2 cosy F y F

aa
x x x x

a y

κ
σ σ− ∗= − + − ∈ .                  (29) 

Из (29) следует, что на контактной границе, то есть при y κ= ,  

 ( ) ( ) [ ]

[ ]

2
2 2 , 0; ,

, 4

, ;1 .

F y F
y

y F

a
x x x x

x

x x

σ
σ κ

σ

∗
−

∗


− − ∈= 

 − ∈

                      (30) 

Критическая нагрузка определяется средним напряжением y avσ  по контактной поверхности: 

( )
1

0

,y av y x dxσ σ κ−= ∫ .                    (31) 

Подставив в формулу (31) правую часть (30), получим: 

( ) ( )
1

2 2 2 2 3

0 0

0,25 6
Fx

y av y F y Fdx a x x dx a xσ σ σ∗ ∗= − + − = − +∫ ∫ .                (32) 

Напомним, что yσ ∗  вычисляется по формуле (14), Fx  – по формуле (17), коэффициент a  – по 

формулам (23) и (24). Значения функции ( )y atgd x=  при 0 x< < 2,75 можно найти по формулам 

(25), (26), а при x ≥ 2,75 по формуле (27), положив в ней 1t x= .  
Данный случай характеризуется условием:  

[ ]
( )

0;1
max , 2y
x

x Kσ κ−

∈
≤ . 

В силу (30) это условие можно представить в виде: 
2 2 4 2y Fa x Kσ ∗ + ≤ .       (33) 

Второй случай. Предположим, что условие (33) не выполняется, то есть 
2 2 4 2y Fa x Kσ ∗ + > .        (34) 

В этом случае существует отрезок контактной границы HM  ( )M HF∈ , на котором 2y Kσ − = . На 

участке MF  функция напряжений yσ −  должна иметь такую же структуру, как в первом случае: 

( )22 4y Ma x x Cσ − = − + . 

Для вычисления постоянных Mx  и C  есть два уравнения: 

( )
( )

, ,

, 2 .

y F y

y M

x

x K

σ κ σ

σ κ

− ∗

−

 = −


= −

 

Отсюда 

( )2 2M F yx x a K σ ∗= − − .           (35) 

На отрезке MF  

( ) ( ) [ ]
22 2

2 2
, 2 2 2 , ;

4 4y M F y M F
a a

x x x K x x K K x x x
a

σ κ σ− ∗ = − − = − + − − ∈ 
 

.         (36) 

Абсцисса Mx  точки M положительна по смыслу этого случая. Заметим, что величина Mx , вы-
численная по формуле (35), положительна тогда и только тогда, когда выполняется неравенство 
(34).  

Вычислим критическую нагрузку. Подставив в интеграл (31) выражение (36), получим: 

( ) 21 2
40

, 2 ( ( ) 2 ) (1 )F

M

x a
y av y M M y Fx

x dx K x x x K dx xσ σ κ σ− ∗= = − + − − − − =∫ ∫  

( )( ) ( )1
2 4 1

3M y F M y FK x K x x xσ σ∗ ∗= − − + − − − .            (37) 
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Здесь Mx  вычисляется по формуле (35), yσ ∗  вычисляется по формуле (14), Fx  – по формуле (17), 

коэффициент a – по формулам (23) и (24). При условии (33) критическая нагрузка вычисляется 
по формуле (32), а при условии (34) – по формуле (37). 
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THE STRESS STATE OF A STRIP WITH A LAYER UNDER CONS IDERABLE 
MECHANICAL HETEROGENEITY 
 
V.L. Dil’man 1, A.N. Dheyab 2 
 

The stress state of the inhomogeneous strip, containing a rectangular insertion made from a less 
strong material was investigated under compressive loading with plane deformation during the critical 
moment of loading. The relationship between the strength characteristics of the basic material and the 
insert material is assumed to be arbitrary. Explicit analytical expressions to calculate critical loading 
were obtained. 
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